
KOROSI ANTARBUTIR

Terjadi pada baja tahan karat akibat 

perlakukan panas atau pengelasan 

Pada kondisi tertentu bidang antar-muka 

butiran menjadi sangat reaktif sehingga 

terjadi korosi setempat


