
KOROSI SELEKTIF

Akibat terlarutnya suatu unsur yang 

bersifat lebih anodik dari suatu paduan. 

Seng dalam kuningan (dezincfication)

Adanya aliran fluida (air atau minyak) 

yang cepat dan bersifat korosif pada 

permukaan logam.

KOROSI EROSI


